
4.7 Interféromètre de Bonse-Hart (rayons X)

Note historique. Ulrich Bonse et Michael Hart réalisent en 1965 le premier interféromètre à rayons X, taillé dans 

un monocristal de silicium parfait : trois lames parallèles diffractent le faisceau et jouent le rôle de séparatrice, de 

miroir et de recombineur. Le même principe permet à Helmut Rauch, Wolfgang Treimer et Ulrich Bonse de construire 

le premier interféromètre à neutrons en 1974.
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Fig. 39. – Interféromètre à cristal parfait (Bonse-Hart pour les rayons X, même principe pour les neutrons) : trois 

lames taillées dans un même monocristal séparent, redirigent puis recombinent le faisceau ; un échantillon placé 

sur un bras fait varier l’intensité des deux sorties O et H.

Pour aller plus loin. U. Bonse et M. Hart, Applied Physics Letters 6, 155 (1965).
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